РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".
Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Ермолаева Кристина Александровна, тел.: +7 (8162) 99-77-81, e-mail: kermolaeva@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Поковки 8
Предмет договора (лота): Поковки 8.
Классификация товаров, работ, услуг:
	Код классификатора / номенклатуры ТРУ
	Наименование товаров, работ, услуг
	Количество (ед. измерения)

	[11 09 00 00 00833] Поковка гр.IV d.170 L=500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV d.170 L=500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 00801] Поковка гр.IV d.700 L=1500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV d.700 L=1500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01329] Поковка гр.IV КП215 d.350х1500 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ123-167 +20С,+475С, КСV минус40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн. испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП215 d.350х1500 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ123-167 +20С,+475С, КСV минус40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн. испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01324] Поковка гр.II КП 345 420х1000 ст.35ХМ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 197-235 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обработки [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.II КП 345 420х1000 ст.35ХМ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 197-235 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обработки
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01335] Поковка гр.IV КП 294 d.450 L=550 ст. 09Г2С т/обработка м/обаботка тв.мат.НВ 143-179 +20С +475С KCV минус 40С ГОСТ 8479-70 режимы т/обр. и дополн. испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП 294 d.450 L=550 ст. 09Г2С т/обработка м/обаботка тв.мат.НВ 143-179 +20С +475С KCV минус 40С ГОСТ 8479-70 режимы т/обр. и дополн. испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01325] Поковка гр.II КП 395 160х1500 ст.35Х т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 187-229 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обработки [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.II КП 395 160х1500 ст.35Х т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 187-229 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обработки
	4.00 (шт)

	[11 09 00 00 00970] Поковка гр.IV КП295 d.390 L=270 ст.09Г2С УЗК:2n по ГОСТ 24507-80 СТО 00220227-006-2010 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП295 d.390 L=270 ст.09Г2С УЗК:2n по ГОСТ 24507-80 СТО 00220227-006-2010
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01079] Поковка гр.IV КП215 d.250х1000 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 +20С +475С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП215 d.250х1000 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 +20С +475С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01030] Поковка гр.IV КП215 d.280х1500 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 +20С +475С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП215 d.280х1500 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 +20С +475С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01054] Поковка гр.IV КП 215 d.450х1000 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 8479-80 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП 215 d.450х1000 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 8479-80 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01076] Поковка гр.IV d.520х1000 ст.12Х1МФ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 140-190 +20С +475С КСV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV d.520х1000 ст.12Х1МФ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 140-190 +20С +475С КСV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01053] Поковка гр.IV КП 395 d.410х500 ст.40Х т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 187-229 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП 395 d.410х500 ст.40Х т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 187-229 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01292] Поковка гр.IV КП294 d.200х500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП294 d.200х500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01337] Поковка гр.II КП 395 d.170х1500 35Х т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 187-229 ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обработки [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.II КП 395 d.170х1500 35Х т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 187-229 ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обработки
	4.00 (шт)

	[11 09 00 00 00870] Поковка гр.IV d.185х1200 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.HB 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507-80 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн. испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV d.185х1200 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.HB 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507-80 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн. испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 00963] Поковка гр.IV КП295 d.620 L=220 ст.09Г2С УЗК:2n по ГОСТ 24507-80 СТО 00220227-006-2010 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП295 d.620 L=220 ст.09Г2С УЗК:2n по ГОСТ 24507-80 СТО 00220227-006-2010
	4.00 (шт)

	[11 09 00 00 01024] Поковка гр.IV КП215 d.120х1200 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 +20С +475С КСV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП215 d.120х1200 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 +20С +475С КСV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01074] Поковка гр.II Т d.130х1000 ст.12Х1МФ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 140-192 +20C +450C УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ОСТ 108.030.113-87 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.II Т d.130х1000 ст.12Х1МФ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 140-192 +20C +450C УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ОСТ 108.030.113-87 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 00797] Поковка гр.IV d.250 L=2000 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV d.250 L=2000 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 00799] Поковка гр.IV d.450 L=1500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV d.450 L=1500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01135] Поковка гр.IV КП275 d.430х1500 ст.15ХМ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 156-197 +20С +400С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2п СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП275 d.430х1500 ст.15ХМ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 156-197 +20С +400С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2п СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01340] Поковка гр.IVК d.370х310 ХН32Т т/обр м/обр УЗК:Гр2n ГОСТ 24507-80 СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр и доп. испыт. в сертификате [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.370х310 ХН32Т т/обр м/обр УЗК:Гр2n ГОСТ 24507-80 СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр и доп. испыт. в сертификате
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01341] Поковка гр.IV КП265 d.110х1000 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +200С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП265 d.110х1000 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +200С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт.
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01342] Поковка гр.IV КП 245 190х360х520 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 143-179 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2п ГОСТ 8479-70 режимы т/обр. и дополн. испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV КП 245 190х360х520 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 143-179 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2п ГОСТ 8479-70 режимы т/обр. и дополн. испыт.
	2.00 (шт)


Запрос: 
Тема запроса: Контактное лицо по тендеру. Текст запроса: Меня зовут Татьяна, я представляю интересы компании ООО "Апгрейд", которая занимается производством и продажей поковок, заготовок из сплавов металлов. Мы хотим принять участие в тендере на ЭТП https://etp.acron.ru/ на поставку ПОКОВОК 9 и ПОКОВОК 8. Подскажите, пожалуйста, контактное лицо (номер телефона или почту), чтоб задать ряд уточняющих вопросов
Ответ: 
Все вопросы Вы можете задать на ЭТП в соответствующей закупке
